
Verfahren 1
AKR-Performance-Prüfung

durch AKR-Gutachter
Gültigkeitsdauer 4 Jahre

Verfahren 2
WS Grund- und Bestätigungsprüfung

durch AKR-Gutachter
Gültigkeitsdauer: 

Grundprüfung 4 Jahre
Bestätigungsprüfung 6 Monate

Verfahren 4
(gilt nicht für Waschbeton)

Verfahren 3
Listenführung durch BASt

Empfehlung für die Aufnahme von 
Gesteinskörnungen bzw. positiv 

bewerteter Betonrezepturen erfolgt 
durch einen  AKR-Gutachter

Eingruppierung E I durch Ü/Z-Stelle
Herstellererklärung über Erfahrungen

Jährliche petrographische Untersuchung
Schnelltest (Alkali-Richtlinie Teil 3)

durch AKR-Gutachter
Ü/Z-Stelle meldet an OBB jährlich

Listenführung durch OBB
Meldung der Hersteller durch 

Ü/Z-Stellen

Gesteinskörnungen für Betonfahrdecken
Nachweis der Unbedenklichkeit der groben Gesteinskörnung

bzw. des Fahrbahndeckenbetons hinsichtlich der
Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion

Anlage 3


